


















Exemples de qualité structure
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Exemples de qualité palette

Espacement des 
branches < 50 cm          
Courbure complexe

Diamètre < 35 cm
 Potentiel Structure

Critères déclassants pour la structure :

25

Inclinaison forte (> 20 %)
Purge de la 
courbure

Densité 
des nœuds



Exemples de différentes qualités en peuplement



Exemples de différentes qualités en peuplement

Palette

Densité des nœuds, 

inclinaison

Structure

BI/BE 

Courbure, blessure



Modèle de diaporama

Intégration dans les procédures de l’ONF

Préparation de 
l’état d’assiette

Fiche de 
reconnaissance 

de coupe

Martelage et 
choix du mode 

de vente 
Vente

- Identifier les coupes de 
pin d’Alep

- Repérer les 
peuplements à un 
stade avancé (BM-GB)

- Evaluer la proportion 
de BO*

- Mentionner une part 
de qualité 

- Se référer aux fiches de 
reconnaissance de 
coupe pour repérer les 
zones à potentiel BF 

- Visites des techniciens 
commerciaux*

- Prévoir un marquage 
différencié au 
martelage*

- Si BF : contrôle de la 
qualité des grumes*

- Si par appels d’offre : 
mention d’une 
proportion de qualité 
dans le catalogue

*Application du classement visuel


